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Аннотация. Графт-сополимеры полисахаридов с акриловыми мономерами сочетают в себе биоразлагаемость, биосовместимость, 
экологичность природных полимеров и повышенную термостабильность, химическую и механическую стойкость синтетических по-
лимеров. Осуществлён поиск и анализ литературы на английском языке за 2002–2022 гг., посвящённой привитой полимеризации 
акриламида, акриловой кислоты и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты на макромолекулярные цепи ксантана и глюко-
маннана. Выявлено, что синтез привитых цепей сополимеров протекает по механизму радикальной полимеризации с использованием 
термического гомолитического распада инициатора или микроволнового воздействия, в отдельных случаях – радиационного ини-
циирования, а также фронтальной полимеризации. В зависимости от способа проведения реакции время синтеза графт-сополимера 
варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Рассмотрено влияние условий и параметров синтеза на конверсию мономера, 
структуру и свойства получаемого полимера. Установлено, что понижение соотношения полисахарид/мономер и повышение кон-
центрации инициатора повышает эффективность и степень прививки. Рассмотрены методы характеризации привитых сополимеров, 
включающие: инфракрасную спектроскопию для анализа химического строения образца, сканирующую электронную микроскопию 
для характеристики структуры, надмолекулярного упорядочения и пористости, дифференциально-термический анализ для оценки 
тепловых эффектов итермической стабильности. Обсуждено влияние условий синтеза и рН сорбционной среды на водопоглощение 
и сорбционную способность данного класса графт-сополимеров. Обнаружен широкий потенциал привитых сополимеров к многократ-
ному повторению циклов поглощения и выделения жидкой среды без потери функциональных свойств. Это открывает перспективы 
использования привитых сополимеров ксантана и глюкоманнана с акриловыми мономерами в качестве материалов для очистки вод 
от ионов металлов и катионных красителей, адресной доставкии пролонгированного действия лекарственных веществ и раневых по-
крытий для лечения ран.
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Abstract. Graft copolymers of polysaccharides with acrylic monomers combine biodegradability, biocompatibility, the environmental friendli-
ness of natural polymers and the increased thermal stability, chemical and mechanical resistance of synthetic polymers. This paper describes our 
search and analysis of the literature in English for 2002–2022 devoted to the graft polymerization of acrylamide, acrylic acid and 2-acrylamido-
2-methylpropanesulfonic acid onto xanthan and glucomannan macromolecular chains. It has been found that the synthesis of grafted copolymer 
chains proceeds by a radical polymerization mechanism using thermal homolytic decomposition of the initiator or microwave irradiation, or 
radiation initiation and frontal polymerization in some cases. Depending on the method of the reaction, the synthesis time of a graft copolymer 
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varies from several minutes to several hours. The infl uence of the synthesis conditions and parameters on the monomer conversion, structure 
and properties of the resulting polymer has been considered. It has been found that decreasing the polysaccharide/monomer ratio and increasing 
the initiator concentration raise the effi  ciency and degree of grafting. Several methods for characterization of graft copolymers are discussed, 
including: IR spectroscopy to analyze the chemical structure of a sample, scanning electron microscopy to characterize structure, supramolecular 
ordering and porosity, diff erential thermal analysis to evaluate thermal eff ects and thermal stability. The eff ect of the synthesis conditions and 
the pH of the sorption medium on the water absorption and sorption capacity of this class of graft copolymers are discussed. The broad potential 
of graft copolymers for repeated cycles of absorption and release of liquid medium without loss of functional properties has been found. This 
opens prospects for the use of graft copolymers of xanthan and glucomannan with acrylic monomers as materials for water purifi cation from 
metal ions and cationic dyes, targeted delivery and prolonged action of drugs and wound coatings for wound treatment.
Keywords: xanthan, glucomanan, acrylamide, acrylic acid, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, radical polymerization, microwave 
radiation, structure-property
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Введение
Хорошо известно, что широко используе-

мым в промышленности природным и синтети-
ческим полимерам, наряду с комплексом ценных 
свойств, присущи и недостатки.

Природные полисахариды относятся к 
классу возобновляемых природных полимеров, 
нетоксичны, биосовместимы, многие проявля-
ют физиологическую активность, что находит 
широкое применение в фармацевтической [1], 
косметологической [2] и пищевой отраслях [3], в 
очистке природных и сточных вод [4]. Наряду с 
ценными свойствами полисахариды не лишены 
недостатков, среди которых низкая термоста-
бильность, сравнительно невысокие физико-
механические свойства материалов на их основе, 
склонность к физико-химической деструкции, 
микробной контаминации и биотрансформации.

Синтетические полимеры, полученные 
химически из углеводородного сырья, термо-
стабильны, характеризуются высокими механи-
ческими показателями и, в частности, обладают 
водостойкостью, устойчивостью к органическим 
растворителям и микроорганизмам [5, 6]. При 
этом биоустойчивость влечёт за собой накапли-
вание в окружающей среде данного класса по-
лимеров и, соответственно, рост экологических 
проблем [7].

Исследования последних лет показали, что 
одним из способов придания полисахаридам 
новых химических и физических свойств яв-
ляется прививка на основные цепи природного 
полисахарида боковых цепочек синтетических 
полимеров методом привитой сополимериза-
ции [8]. Изменяя тип и сочетание мономеров, 
можно целенаправленно регулировать состав 
и свойства графт-сополимера вплоть до полу-
чения продукта с новыми функциональными 
качествами. В результате такой химической 

модификации реализуется возможность для 
дизайна различного рода привитых структур, 
повышается механическая прочность полиса-
харидсодержащих материалов, их устойчивость 
к нагреванию, улучшаются физико-химические 
свойства. Продукты привитой сополимеризации 
природных и синтетических полимеров пер-
спективны в качестве сорбентов (в том числе 
ионов тяжёлых металлов), водопоглощающих и 
антибактериальных агентов (включая наноком-
позиты), флокулянтов, компонентов буровых 
растворов [9–13]. Многие из таких материалов 
могут найти крупномасштабное применение 
при решении экологических проблем – защиты 
окружающей среды от непрерывно растущих 
полимерных отходов [14]. Привитые сополи-
меры на основе биологически активных по-
лисахаридов заслуживают особого внимания 
в медико-фармацевтических приложениях и 
биомедицинской инженерии в качестве матриц 
для доставки лекарственных средств, раневых 
покрытий, макропористых скаффолдов, ткане-
инженерных конструкций [15–17].

Наиболее изучены графт-сополимеры на 
основе крупнотоннажных полисахаридов цел-
люлозы и крахмала [18–20]. В последние годы 
внимание привлекают и такие полисахариды, 
как ксантан и глюкоманнан, промышленное 
производство которых неуклонно возрастает 
[5, 21]. Из полученных к настоящему времени 
наиболее перспективными являются графт-
сополимеры с боковыми цепочками, синтези-
рованными из акриловых мономеров: акрила-
мида, акриловой кислоты и 2-акриламидо-2-
метилпропансульфоновой кислоты.

В настоящем обзоре рассматриваются син-
тез, свойства и применение привитых сополи-
меров ксантана и глюкоманнана с акриловыми 
мономерами.
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Синтетическая часть
Сополимеры рассматриваемых полиса-

харидов и акриловых мономеров получаются 
методом радикальной полимеризации в гомо-
генной водной среде. Сообщается, что прививка 
синтетического полимера осуществляется по ги-
дроксильной группе при шестом атоме углерода 
D-глюкопиранозного звена [22–25]. В качестве 
инициаторов используются персульфаты калия 
или аммония, реже нитрата аммония церия или 
окислительно-восстановительная пара BrO3

-/
аскорбиновая кислота. Радикал инициатора 
атакует ОН-группы полисахарида, отщепляет 
протоны и образует радикалы в звеньях поли-
сахаридных цепей (рис. 1) [26]. Одновременно 
инициатор вызывает разрыв двойной связи в 
мономере, радикал которого взаимодействует с 
радикалом глюкопиранозного звена. Последу-
ющее многократное присоединение мономера 
сопровождается ростом боковых цепей синтети-
ческого полимера. Рост привитых ответвлений 
прекращается рекомбинацией растущих цепей 
или исчерпанием мономера. С процессом при-
витой полимеризации конкурирует радикальная 
гомополимеризация акриловых мономеров с об-
разованием синтетического гомополимера. Это 
приводит к композиционной неоднородности 
сополимера, формированию боковых ответвле-
ний разной длины и снижению выхода целевого 
продукта.

Для оценки качества и эффективности 
графт-сополимеризации используют следующие 
параметры: степень прививки (G, %), эффектив-
ность прививки (GE, %), конверсию (С, %):

G 1-W0

W0
100 , 

GE W1-W0

W
100 , 

C W1

W2
100 , 

где W0, W1, W2 – масса полисахарида, сополимера 
и мономера соответственно. 

На количественные значения показателей 
графт-сополимеризации влияют концентрация 
реагентов, температура и продолжительность 
проведения реакции [26–28]. Так, увеличение 
концентрации инициатора повышает содер-
жание радикалов на полисахаридной цепи и 
увеличивает количество боковых ответвлений. 
Понижение концентрации полисахарида приво-
дит к понижению вязкости реакционной смеси, 
повышению скорости диффузии инициатора 
и мономера к реакционным центрам основной 

цепи и, как следствие, интенсификации синтеза. 
Повышение концентрации мономера удлиняет 
боковые цепи привитого сополимера. Однако 
избыток компонентов реакции способствует 
протеканию конкурирующих процессов, оказы-
вающих негативное влияние на свойства и выход 
целевого продукта.

Большинство реакций графт-сополи ме-
ризации протекают при повышенной темпе-
ратуре [27, 29, 30]. Однако продолжительное 
нагревание реакционной смеси понижает эф-
фективность прививки, вследствие деструкции 
как полисахаридной цепи, так и сополимера. В 
зависимости от условий синтеза время реакции 
может составлять от нескольких минут до не-
скольких часов (таблица). 

Синтез графт-сополимеров ксантана с 
акриловыми мономерами. Ксантан – разветвлён-
ный гомополисахарид бактериального проис-
хождения, продуцируемый бактериями вида 
Xanthomonas campestris. Единичный структурный 
фрагмент основной цепи представлен целлобио-
зой, т.е. построен из двух β-D-глюкопиранозных 
звеньев, связанных β-1,4-гликозидной связью 
(рис. 2). В каждом втором звене имеется короткая 
боковая цепь из трех моносахаридных единиц: 
α-D-маннозы, β-D-глюкуроновой кислоты и 
β-D-маннозы. Гидроксильные группы манно-
пиранозных звеньев частично замещены на 
пировиноградные (пируватные) или ацетильные 
фрагменты. Концевое звено β-D-глюкуроновой 
кислоты соединено со звеном α-D-маннозы по-
средством α-(1,2)-гликозидной связи, а со звеном 
β-D-маннозы ‒ β-(1,4)-гликозидной связи. Боко-
вые цепи прикреплены к основной цепи ксантана 
посредством β-(1,3)-гликозидных связей.

Первый синтез привитого сополимера ксан-
тана с акриламидом с использованием 1М рас-
твора нитрата аммония церия в среде азотной 
кислоты описан в работе [31]. К настоящему 
времени расширен ряд инициаторов и акриловых 
мономеров, а также существенно модифициро-
ваны условия синтеза. Развиты два основных 
подхода к получению графт-сополимеров: ради-
кальная полимеризация в традиционном вариан-
те (классический метод) [32–34] и прививка под 
микроволновым воздействием (микроволновой 
метод) [27, 29, 30].

В классическом варианте синтеза навеску 
полисахарида растворяют в очищенной воде 
(бидистиллированной или деионизированной) 
при постоянном перемешивании и обязательном 
продувании азотом с целью предотвращения 
окисления как исходного полисахарида, так и 
получаемых продуктов. Затем систему нагре-
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Рис. 1. Схема привитой сополимеризации
Fig. 1. The graft copolymerization scheme
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Графт-сополимеры глюкоманнана и акри-
ловых мономеров получают в основном клас-
сическим способом с использованием тех же 
инициаторов, что и при синтезе сополимеров 
ксантана (см. таблицу) [41, 42]. В качестве ини-
циатора, кроме выше рассмотренных, исполь-

зуют также радиоактивные изотопы кобальта 
[39, 40]. В случае прививки на полисахарид 
акриловой кислоты применяют фронтальную 
полимеризацию [43, 44]. В данном варианте 
фронт сополимеризации однонаправленно пере-
мещается от поверхности внутрь реакционной 

вают до 60–80°С, добавляют навеску мономера 
и инициатора и продолжают реакцию в течение 
нескольких часов. Продукт осаждают этиловым 
или метиловым спиртом [32, 33], ацетоном [27, 
29, 34, 35], многократно промывают спиртом или 
водно-спиртовой смесью, сушат до постоянной 
массы и хранят в эксикаторе. Микроволновой 
метод позволяет при той же концентрации ис-
ходных веществ получать готовый сополимер 
в несколько раз быстрее. Кроме того, в данном 
случае не требуется использования противо-
окислительных агентов, что выгодно отличает 
данный способ от классического.

Синтез графт-сополимеров глюкоманна-
на с акриловыми мономерами. Глюкоманнан 
– практически линейный гетерополисахарид 
растительного происхождения. Его макромоле-
кулы построены из звеньев β-D-глюкопиранозы 
и β-D-маннопиранозы в молярном соотноше-
нии ~ 2 : 1, соединённых β-(1,4)-гликозидными 
связями (рис. 3). Около 5–10% ОН-групп при 
шестом атоме углерода замещены на ацетильные 
группы. Имеется также небольшое количество 
(~8%) боковых ответвлений из остатков β-D-
глюкопиранозы, присоединённых к основной 
цепи β-(1,6)-гликозидными связями.

Рис. 2. Химическая структура ксантана
Fig. 2. Chemical structure of xanthan
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смеси. Микроволновой способ для получения 
графт-сополимеров глюкоманнана с акриловы-
ми мономерами в литературе не описан.

Методы исследования структуры и свойств
графт-сополимеров ксантана и глюкоманнана 
с акриловыми мономерами
Для оценки химической структуры графт-

сополимера широко используется метод ИК-
Фурье-спектроскопии. О наличии в составе 
продукта привитой полимеризации макромо-
лекулярных цепей ксантана или глюкоманнана 
судят по проявлению в ИК-спектрах следующих 
сигналов: широкой интенсивной полосы (иногда 
со сложным контуром вследствие меж- и внутри-
молекулярных Н-связей) валентных колебаний 
О–Н в области 3600–3400см-1, а также полос 
поглощения валентных и деформационных коле-
баний С–О, C–C и C–H глюкопиранозного цикла 
в районе 1150–850 см-1 [27, 32, 37]. В спектре 
ксантана дополнительно выявляются сильные 
полосы поглощения валентных колебаний C=O 
сложноэфирных групп при 1740–1720 см-1 и –
СОО¯ в районе 1610–1600 см-1.

Прививка акриловых мономеров приводит 
к появлению в ИК-спектре графт-сополимера 
дополнительных полос поглощения. Так, при-
сутствие полиакриламидных боковых цепей 
подтверждается полосами валентных колеба-
ний С=О (амид-I) и N–H (амид-II) в диапазоне 
1635–1690 см-1. Для привитых сополимеров 
ксантана и акриламида деформационные 
колебания C–N в звеньях синтетических бо-
ковых цепей, как правило, перекрываются с 
асимметричными деформационными коле-
баниями C–H метильной группы в звеньях 
природного полимера, что проявляется в виде 
полосы поглощения при 1425–1350 см-1 [29, 
33, 35]. В случае графт-сополимеров ксантана 
и глюкоманнана наблюдается также перекры-
вание валентных колебаний N–H аминогрупп 
полиакриламида и ОН-групп полисахарида в 
области 3210–3430 см-1[37, 41, 45]. Прививка 
на полисахаридную матрицу 2-акриламидо-2-
метилпропансульфоновой кислоты выявляется 
(в дополнение к полосам поглощения акрила-
мида) по наличию в спектресильных полос 
C–S и S–O в SO2

2- фрагменте в интервале 1000–
1220 см-1 [28]. Вследствие отсутствия атомов 
N в молекуле акриловой кислоты ИК-спектр 
полисахаридсодержащего графт-сополимера с 
боковыми ответвлениями из полиакриловой 
кислоты характеризуется только интенсивной 
полосой поглощения валентных колебаний С=О 
в области 1740–1720 см-1 [38, 40, 43].

Сканирующая электронная микроскопия. 
Данный метод позволяет оценить рельеф и топо-
графию поверхности синтезированного образца. 
Общей чертой обсуждаемых графт-сополимеров 
является образование шероховатой и пористой 
поверхности [26, 35, 45]. Поры, как правило, име-
ют близкую к сферической форму, а их размер 
определяется условиями синтеза, в частности, 
соотношением концентрации полисахарида и 
мономера в реакционной смеси, природой ис-
пользуемого мономера и сшивающего реагента 
[27, 46]. Так, в работе [47] при исследовании 
графт-сополимера ксантана и акриламида, 
полученного классическим методом радикаль-
ной графт-полимеризации, установлено, что 
увеличение соотношения ксантан/акриламид 
в диапазоне 0.1–0.16 приводит к уменьшению 
размера пор от 16.7 ± 5.4 мкм до 13.1 ± 3.9 мкм. 
Привитой сополимер глюкоманнана и акриловой 
кислоты, полученный традиционным синтезом 
в условиях радиационного инициирования и с 
добавкой сшивающего агента, характеризуется 
неоднородными порами диаметром 1–10 мкм 
[40]. Широкий диапазон размера пор авторы 
объясняют неоднородностью сшивок и особен-
ностями надмолекулярного упорядочения по-
лимерного вещества. 

Дифференциальный термический анализ 
применяется для изучения термических свойств 
графт-сополимеров. В подавляющем большин-
стве случаев прививка синтетического полимера 
на полисахаридную матрицу повышает термиче-
скую стабильность синтезированного продукта 
[35, 39, 46]. Например, классический синтез 
графт-сополимеров ксантана и глюкоманнана с 
2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кис-
лотой приводит к получению более термически 
стабильного образца, чем исходный полисахарид 
[28, 30, 39]. Аналогичными свойствами характе-
ризуется привитой сополимер ксантана и акри-
ламида, полученный микроволновым способом 
[27]. Однако высокая мощность и длительность 
воздействия СВЧ-излучения может сопрово-
ждаться деструкцией как полисахаридной цепи, 
так и термически нестабильного мономера, как 
отмечается на примере графт-сополимера ксан-
тана и акриловой кислоты в работе [26].

Водопоглощение. Особенностью графт-
сополимеров ксантана и глюкоманнана с акри-
ловыми мономерами является способность к 
набуханию в водной среде со значительным 
увеличением объёма. При этом степень водопо-
глощения зависит от рН используемого сорбата 
и структуры графт-сополимера, в частности, 
степени прививки, равномерности распределе-
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ния и длины боковых ответвлений, плотности 
пространственной сетки [28, 33, 48]. Например, 
наибольшая водопоглощающая способность 
привитых сополимеров ксантана и акриламида, 
глюкоманнана и акриловой кислоты реализуется 
при рН 7.0–7.4 [33, 42, 49]. Понижение кислот-
ности среды до рН 1.2 существенно ухудшает 
сорбционную способность образцов. Поскольку 
в составе данных сополимеров присутствуют 
карбоксильные группы, рН-чувствительность 
объясняют эффектом полиэлектролитного набу-
хания макромолекулярного клубка. Необходимо 
отметить, что в процессе набухания происходит 
не только сорбция водной среды, но и растворен-
ных в ней неорганических и органических хими-
ческих веществ – солей, красителей и т.п. [26, 28, 
30]. Ещё одной особенностью рассматриваемых 
графт-сополимеров является их устойчивость 
в циклических процессах «набухание–сушка» 
без потери функциональных свойств. Установ-
лено также, что водопоглощающая способность 
графт-сополимеров возрастает с повышением 
степени прививки и в условиях дополнительной 
функционализации пространственной сетки 
сшивающим реагентом [42, 45, 49].

Области применения 
графт-сополимеровксантана и глюкоманнана
с акриловыми мономерами
Основным направлением практического при-

менения рассматриваемых графт-сополимеров 
является их использование в качестве сорбентов 
для очистки природных и сточных вод [26, 28, 
30]. Для этих целей наиболее перспективны об-
разцы с карбоксильными группами в боковых 
цепях, диссоциированные фрагменты которых 
взаимодействуют с ионами металлов. Напри-
мер, для графт-сополимеров ксантана с акри-
ловой кислотой, полученных микроволновым 
методом, сорбционная ёмкость метиленового 
синего из щелочного раствора (рН 10) состав-
ляет 149 мг/г при стандартных условиях [26]. 
Синтезированные классическим способом при-
витые сополимеры ксантана с 2-акриламидо-2-
метилпропансульфоновой кислотой отличаются 
высокой сорбционной способностью к Cu2+, 
Zn2+, Ni2+, Pb2+ и Hg2+ [28, 30]. Отмечается, что 
удерживающая способность зависит от условий 
синтеза и структуры образцов.

Не менее важным является применение 
графт-сополимеров природных полисахаридов с 
акриловыми мономерами для адресной доставки 
лекарств в зону запланированной локализации, 
позволяющей снизить вероятные побочные 
эффекты и повысить продолжительность дей-

ствия фармпрепарата. Введение биологически 
активного соединения в полимерную систему 
осуществляют в процессе синтеза либо насыще-
нием синтезированного образца необходимым 
лекарственным веществом в режиме сорбции из 
раствора [49]. Общей чертой рассмотренных при-
витых сополимеров является снижение скорости 
высвобождения препарата по сравнению с ис-
ходной (не модифицированной) полисахаридной 
матрицей. Установлена обратная зависимость 
между степенью прививки и скоростью выделе-
ния вещества в модельных биологических жид-
костях [35]. Увеличение плотности и жёсткости 
сополимерной сетки понижает выход вещества 
[32, 38, 48]. Кроме структурных параметров на 
характер пролонгированного действия приви-
того сополимера влияет и кислотность сорбата: 
наибольшая скорость десорбции лекарства из 
полимерной матрицы наблюдается в щелочной 
среде [33]. 

Например, в работах [33, 35, 36] исследуется 
влияние степени прививки графт-сополимера 
ксантана и акриламида на высвобождение триам-
цинолона, кетопрофена и диклофенака натрия в 
модельных средахс рН 1.2 и 7.0 – 7.4. Выход пре-
парата в кислой среде составляет 20% в течение 
8 ч, тогда как в щелочной среде приближается к 
100% за такой же промежуток времени. Таким 
образом, прививка синтетических боковых цепей 
на макромолекулы полисахарида может обеспе-
чить стабильность сополимера в кислой среде 
желудка и, соответственно, отсрочить начало 
выделения лекарства до достижения образцом 
щелочной среды кишечника.

Влияние метода загрузки лекарственного 
вещества на механизм и скорость его массопере-
носа из полимерной матрицы показано на при-
мере графт-сополимера глюкоманнана с акри-
ловой кислотой и фунгамила [49]. При введении 
фармацевтической субстанции на стадии синтеза 
привитого полимера механизм высвобождения 
лекарственного препарата обусловлен деструк-
цией макроцепей, в случае применения сорбци-
онной технологии – диффузией лекарственного 
вещества из твёрдофазной полимерной матрицы. 
Поскольку скорость деструкции высокомолеку-
лярного соединения значимо меньше скорости 
диффузии низкомолекулярного вещества, более 
пролонгированное действие следует ожидать при 
первом способе введения фармпрепарата.

Не менее важным рассматривается при-
менение графт-сополимеров в качестве раноза-
живляющих покрытий. Например, в работе [47] 
исследовалась активность графт-сополимера 
ксантана и акриламида (исходного и с добавкой 
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цефиксима) при заживлении резаной раны у 
крыс. Установлено повышение ранозаживляю-
щей активности образца сополимера по срав-
нению с традиционной терапией. При этом до-
бавка цефиксима обеспечивает дополнительное 
бактериологическое действие.

Заключение
Обзор литературы в области привитых 

полимеров на основе полисахаридов ксантана 
и глюкоманнана с боковыми цепочками из 
акриловых мономеров показывает важность 
развития данного направления научных и 
прикладных исследований. Вариативность 
методов и условий синтеза позволяет получать 
графт-сополимеры с заданной структурой и 
комплексом ценных свойств. Прививка акри-
ловых мономеров повышает термическую ста-
бильность и улучшает сорбционные свойства 
материала по сравнению с не модифицирован-
ным полисахаридом. Исследования в области 
водопоглощения, сорбции металлов и контроли-
руемого высвобождения лекарств показывают 
перспективность применения данных матери-
алов для очистки природных и сточных вод, в 
фармацевтике и регенеративной медицине. Не 
исключена актуальность их использования в 
качестве компонентов буровых растворов для 
нефтедобывающей промышленности, влаго-
удерживающих агентов-биостимуляторов для 
сельского хозяйства, специфической гелеобра-
зующей основы для косметологических при-
ложений и других прикладных аспектах.
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